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Forschungen zur Stahlanwendung
in der Kranbau Kothen GmbH
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H|nter dem Begrlff Ultrasonlc Impact Treatment (UIT)
verbirgt sich ein Verfahren zur Nachbehandlung von
SchweiBnahten, bei dem durch das definierte Einbringen eines
Druck-Eigenspannungszustandes im Nahtbereich die
Lebensdauer der Konstruktionen deutlich verlangert werden
kann.

Ein gleichwertiges Verfahren ist das High Frequency Impact
Treatment (HIFIT), bei dem das Hdmmern der SchweiBnaht
mittels Druckluft erfolgt.

Die Kranbau Kothen GmbH beteiligt sich im Rahmen eines vom
BMBF geforderten Programmes als Konsortialpartner bei der
wissenschaftlichen Erforschung und Umsetzung dieses
Verfahrens.

Nachfolgend werden das Programm mit seinen Zielen und die
Partner kurz vorgestellt.
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Lebensdauerverlangerung bestehender und
neuer geschweilBter Stahlkonstruktionen

Projektlaufzeit
01.2006 — 06.2009

GEFORDERT VOM BETREUT VOM

Bundesministerium Projekttriger
fiir Bildung Forschungszentrum
und Forschung hatismbe (Fika)




Zielsetzung

Verlangerung der Lebensdauer bestehender und
neuer Stahlkonstruktionen

Neuer ganzheitlicher Ansatz durch Kombination von
e experimenteller Absicherung
e Qualitatssicherungsverfahren
e Simulation /Berechnung

Entscheidend fur den Erfolg des Programms ist der
Eingang des Verfahrens in die Normung. Durch die
frihe Einbindung von Gremien und Verbanden soll
das sichergestellt werden.
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Die Partner im Forschungsprojekt

Analyse der

Verfahren
Kleinbauteilversuche

O GrofBbauteilversuche

Ergebnisauswertung

Entwicklung, Optimierung
und Anwendung
Hochfrequenzhammern
Simulation und
Rechenmodelle

Verfahrens- und Systementwicklung
SchweiBnahtnachbehandlung:

versuchstechnische Erfassung und
Analyse der Lebensdauerverlangerung

Untersuchung und Optimierung von
Verfahrensablaufen und -parametern

Entwicklung von Methoden zur rechnerischen
Erfassung der Effekte

Charakterisierung der
Nachbehandlungsverfahren

Erarbeitung einer Methodik
zur Qualitatssicherung \

MDC Durchfiihrung
und Optimierung
des UIT-
Verfahrens

kS
Durchfiihrung und
Optimierung des
Kugelstrahlens

Ny Bereitstellung breiter Grundlagen fiir die

Aufnahme in die Regelwerke
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Entwicklung und Verifikation eines QS-Systems

Kranbau Kothen

GmbH - Krane - Umbauten - Service

Ziel:
hoher wirtschaftlicher und
volkswirtschatftlicher ROI
durch breite Anwendung der
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